
Pytanie 1 

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących jakości i wyglądu powierzchni płyt YOMB  

w odniesieniu do zapisu: „Powierzchnia płyt winna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

zwartej lub z formy, zgodnie z wymaganiami normowymi.”. Prosimy o jednoznaczne określenie 

kryteriów odbiorowych w zakresie dopuszczalnych wad i nieciągłości powierzchni, w szczególności rys 

powierzchniowych i skurczowych, porów, raków, miejscowych ubytków betonu oraz uszkodzeń 

 i wyszczerbień krawędzi. Prosimy o wskazanie dopuszczalnych wartości granicznych, a także określenie 

sposobu i etapu dokonywania oceny elementów. Prosimy również o wskazanie normy, specyfikacji 

technicznej lub innego dokumentu odniesienia, według którego prowadzona będzie ocena jakości 

powierzchni i kwalifikacja elementów jako zgodnych lub niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

Dodatkowo proszę o informację jaka będzie ilość płyt dla pojedynczego zamówienia, które będzie 

składane Wykonawcy drogą mailową lub telefonicznie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, która 

zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 2 dni i nie dłuższym niż 5 dni. Czy 

palety na których zostaną dostarczone płyty zostaną zwrócone Wykonawcy lub składowane na placu  

w celu ich odbioru przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: 

- Zamawiający wyjaśnia, że ocena jakości i wyglądu powierzchni płyt będzie dokonywana podczas 

odbioru dostawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oraz wymaganiami właściwych norm. 

Płyty powinny być wolne od rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze zwartej  lub z formy.  W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego wad płyt, ich ocena będzie dokonywana komisyjnie z udziałem 

przedstawiciela ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy.  Ocena wykonana będzie zgodnie  

z zasadami określonymi w  Załączniku J do normy nr PN-EN 1339 

- przewidywana ilość jednorazowego zamówienia wynosi ok 120 szt.  

- Zamawiający dopuszcza dostawę płyt bez palet, w przypadku dostawy płyt na paletach, palety zostaną 

zwrócone Wykonawcy po rozładowaniu i ułożeniu płyt. Odbiór palet przez Wykonawcę nastąpi na jego 

koszt i we własnym zakresie.   


